
Инновационная концепция 

Гистологический анализ.
Гистологический препарат, приготовленный из дефекта, образованного 8 мм 

сверлом в плечевой кости овцы, через два месяца после заполнения его, двух-

фазными гранулами (BCP) фосфата кальция. После окрашивания толуидином 

синий, кость окрашивается в голубой 

цвет. Кость проросла через весь дефект, 

подтверждая хорошие остеокондуктив-

ные свойства материала.

Фиолетовое окрашивание гранулята по-

казывает, что кость проникла в гранулы. 

Окруженный вновь сформированной 

костной тканью, гидроксиапатит оста-

ется в дефекте, обеспечивая сохране-

ние ста-бильного объема внесенного 

материала.

Близкий контакт между BCP и костью, 

указывает на превосходную биологиче-

скую совместимость материала. 

Вертикальный подъем альвеолярного отростка.
Материал easy-graft®CRYSTAL используется для заполнения промежутка 

после поднятия кортикальной пластинки при вертикальном 

подъеме альвеолярного отростка. Затвердевание материала обеспечива-

ет хорошую первичную стабилизацию.

Горизонтальное расщепление и имплантация.
При горизонтальном расщеплении материал обеспечивает стабильность уста-

новленных имплантатов и оптимальную стабилизацию кортикальной пластинки.
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Литература о бифазном кальций фосфате и биоматериалах DS:

•   Пластичный, вводится из шприца 

и поддается формованию

•   Твердеющий в дефекте

•   Безмембранная технология

•   Пространство для регенерации

•   Интергируется с костью

•   100 % синтетический

•   Проверенный и признанный 

биоматериал

Из шприца в виде пластичной массы – 

превосходная моделируемость

easy-graft®CRYSTAL пластичен, может вводиться в 

костный дефект непосредственно из шприца и поддается 

формованию.

Твердеет в дефекте 

При контакте с кровью easy-graft®CRYSTAL через несколь-

ко минут затвердевает и образовывает стабильную матри-

цу соединенных гранул.

Безмембранная технология

Для удерживания материала easy-graft®CRYSTAL 

не нужна мембрана, чем достигается экономия средств 

и времени.

Пространство для регенерации

Материал easy-graft®CRYSTAL обладает высокой 

 пористостью – приблизительно 70 %. Макропористость 

создает пространство для прорастания сосудов и 

регенерации кости. Открытая микропористость способ-

ствует хорошей циркуляции жидкости.

Интергируется с костью

Материал easy-graft®CRYSTAL представлен, как остеокон-

дуктивная платформа для замещения на кость. 

Материал easy-graft®CRYSTAL резорбируется частично. 

Имеющийся в составе материала гидроксиапатит  

остается включенным во вновь сформированную  костную 

матрицу и обеспечивает сохранение объема кости на 

длительное время.

100 % синтетический 

Материал easy-graft®CRYSTAL – полностью синтетический 

и не содержит никаких компонентов животного, или чело-

веческого происхождения.

Шаг за шагом...

Открыть задний конец шприца, 

содержащего гранулы 

материала easy-graft® CLASSIC.

Открыть ампулу с BioLinker®

Выдавить BioLinker® в шприц.

Смочить гранулы BioLinker®

и удалить лишнюю жидкость 

Гранулы склеиваются между собой 

и могут быть введены в костный 

дефект непосредственно из шприца. 

Проверенный и признанный биоматериал

Материал easy-graft®CRYSTAL – это бифазный кальций фосфат 

(БКФ), смесь которого состоит из 60 % гидроксиапатита и 

40 % ß-три кальций фосфата. Гранулы БКФ покрыты тонкой, ми-

кронной толщины, пленкой биорезорбируемого полимер
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Совместно с ведущими стоматологами  Университе-

та г. Цюрих а также при постоянном сотрудничестве со 

Швейцарскими экспертами в области материаловедения 

в 1999 году мы начали разработку новой терапии, целью 

которой являлась профилактика атрофии альвеолярного 

отростка после удаления зуба.

Прежде всего, мы разработали гранулированный матери-

ал calc-i-oss для заполнения костных дефектов, который 

представлял собой чистую фазу ß-три кальций фосфата 

(ß-ТКФ). Это материал высокой чистоты и высокой ме-

жгранульной пористости. Все гистологические исследо-

вания подтверждли его полную резорбцию в организме, 

что было высоко оценено потребителем.

 

После этого мы добились успеха в покрытии гранул слоем 

сополимера полилактидной кислоты микронной толщи-

ны. Это позволило получить склеивающиеся гранулы. Так 

родилась наша продукция, которая получила название 

RootReplica. RootReplica – это точная копия удаленного 

корня зуба, изготовленная из резорбируемого, костьза-

мещающего материала. Будучи помещенной в лунку, она 

способствовала остановке кровотечения после удаления, 

предупреждала разрушение кровяного сгустка и сохра-

няла высоту и ширину альвеолярного отростка. Эта тера-

пия создавала оптимальные условие для любого после-

дующего вида ортопедического лечения.

Наше самое последнее достиже-

ние это разработка нового 

компонента “BioLinker®”– ак-

тиватора, который, смачи-

вая покрытые оболочкой 

гранулы, склеивает их 

между собой образовы-

вая пластичную массу, легко 

поддающуюся формированию. 

Это позволяет вводить пластич-

ный материал в область костного 

дефекта непосредственно из шприца. При 

контакте с кровью раны биоматериал затвердевает и 

формирует механически устойчивый, пористый наполни-

тель дефекта соответствующей формы, который со вре-

менем замещается на костную ткань. 

Мы называем наш продукт: “easy-graft”, так как нет более 

“легкого” пути заполнения костных дефектов.

easy-graft это результат нашего большого опыта в разра-

ботках костных заменителей. Этот материал широко при-

меняется для заполнения костных дефектов в пародонто-

логии, хирургической стоматологии, имплантации и после 

удаления корней зубов самым простейшим и быстрым 

путем. Просто пробуйте это!

Я надеюсь, что мне удалось 

вызвать у Вас интерес к нашим 

биоматериалам. Спасибо за 

доверие к ним. 

Всегда ваш,

 

Dr. Kurt Ruffieux

CEO Degradable Solutions AG
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Высокая остеокондуктивность и длительное 
сохранение объёма

easy-graft®CRYSTAL обладает ускоренной остео-

кондуктивностью, благодаря своей высокой микро- и

макро- пористости, а также благодаря оптимально

сбалансированной структуре. ß-ТКФ (40 %) медленно

резорбируется, в то время как, гидроксиапатит (60 %)

остается в дефекте и выполняет функцию высокопо-

ристой матрицы, сохраняя длительное время объём

материала в дефекте.

Электронномикроскопическое

изображение гранул

easy-graft®CRYSTAL

 Гидроксиапатит (ГА)

 ß-Три кальций фосфат

 Покрытие полимером (PLGA)

 Кость

 Кровь

Поперечное сечение гранул 
easy-graft®CRYSTAL  
(схематическое изображение)

Фаза II 
После резорбции полилактидной оболочки

Фаза 1 
После введения в дефект

Фаза III 
Формирование костной ткани

Фазв IV 
ß-TCP резорбировался,

HA – заключен в новой кости

Большее увеличение этой области, 

показанно в фазах II – IV.
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Продукт easy-graft®CLASSIC 

Номер каталога C11-012 C11-013 C11-072 C11-073 C11-002 C11-003

Упаковка 3 x 0.15 ml 6 x 0.15 ml 3 x 0.25 ml 6 x 0.25 ml 3 x 0.4 ml 6 x 0.4 ml

Размер гранул 500 – 630 μm 500 – 630 μm 500 – 1’000 μm 500 – 1’000 μm 500 – 1’000 μm 500 – 1’000 μm

Материал Чистая фаза ß-три кальций фосфата ( > 99 %)

Продукт calc-i-oss™CLASSIC

Номер каталога A02-103B A02-103C A02-103D

Units Упаковка 3 x 0.5 ml 3 x 1.0 ml 3 x 2.0 ml

Размер гранул 315 – 500 μm 500 – 1’000 μm 1’000 – 1‘600 μm

Материал Чистая фаза ß-три кальций фосфата ( > 99 %)

Продукт calc-i-oss™CRYSTAL

Номер каталога A09-211 A09-231

Упаковка 3 x 1.0 ml 3 x 2.5 ml

Размер гранул 450 – 1000 μm 450 – 1000 μm

Материал Бифазный кальций фосфат (60 % гидроксиапатита / 40 % ß-TКФ)

Продукт easy-graft®CRYSTAL

Номер каталога C15-012 C15-013 C15-072 C15-073 C15-002 C15-003

Упаковка 3 x 0.15 ml 6 x 0.15 ml 3 x 0.25 ml 6 x 0.25 ml 3 x 0.4 ml 6 x 0.4 ml

Размер гранул 450 – 630 μm 450 – 630 μm 450 – 1’000 μm 450 – 1’000 μm 450 – 1’000 μm 450 – 1’000 μm

Материал Бифазный кальций фосфат (60 % гидроксиапатита / 40 % ß-TКФ)

Degradable Solutions AG 
Member of Sunstar Group

CH-8952 Schlieren / Zurich

www.easy-graft.com

Производитель

Наша продукция:

Представитель в Украине:

СТАМИЛ – эксклюзивный
представитель линии биоматериалов 

компании SUNSTAR GUIDOR в Украине

104116, г. Киев, ул. Бердичевская, 1

тел./факс: (044) 573-97-30/60, 455-99-57

www.stamil.ua, info@stamil.ua
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Производитель

Degradable Solutions AG, A Company of the Sunstar Group, CH-8952 Schlieren / Zurich

www.calc-i-oss.com

СТАМИЛ.РУ – эксклюзивный представитель линии биоматериалов компании Sunstar Guidor в России:  

107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 40. Тел.: +7 (499) 391-40-87

e-mail: info@stamil.ru, www.stamil.ru

СТАМИЛ – эксклюзивный представитель линии биоматериалов компании Sunstar Guidor в Украине:

104116, г. Киев, ул. Бердичевская, 1. тел./факс: (044) 573-97-30/60, 455-99-57

e-mail: info@stamil.ua, www.stamil.ua


